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Abstrakt


	Estery kyseliny ftalové (PAE) jsou široce využívány jako plastifikátory při výrobě plastových materiálů (zvláště PVC) a dále jsou přidávány do tiskařských inkoustů a barev, kde zlepšují adhesi k podkladu, ohebnost a nestiratelnost potisku. Jako plastifikátory se používají převážně di-2-ethylhexyl ftalát (DEHP), dibutyl ftalát (DBP), butylbenzyl ftalát (BBP), diethyl ftalát (DEP), dicyklohexyl ftalát (DCHP), případně další. Ftaláty nejsou v plastických materiálech chemicky vázány, mohou tedy volně prostupovat materiálem, vyluhovat se do kapalného prostředí a migrovat i z vnější potištěné strany obalem do potravin. Koncentrace ftalátů v potravině závisí na řadě faktorů a zvyšuje se s koncentrací ftalátů v obalu a potisku, práškovou konzistencí potraviny, dobou a teplotou skladování, obsahem tuku v potravině, plochou kontaktního povrchu a podobně. 


	V práci jsme se zaměřili na stanovení PAE v potravinářských obalech přímo kontaktujících povrch potravin konzumovaných v České republice. Byly analyzovány obaly (plastová fólie, papír, papírový karton, hliníková fólie s barevnými potisky) z malospotřebitelských balení jednotlivých komodit (cukrovinky, oplatky, masné a mléčné výrobky, mražené výrobky, zelenina, smažené brambůrky). Vzorky byly odebrány ze spotřebitelské sítě v Brně. Pro kvalitativní a kvantitativní stanovení PAE v obalových materiálech byly zavedeny a ověřeny jednoduché a citlivé postupy. Extrakce PAE se provádí chloroformem nebo směsí hexan : dichlormethan (1:1), stanovení pomocí HPLC s UV detekcí při 224 nm na koloně Separon SGX C 18. Limit detekce je pro PAE 0,1 µg . g-1 obalu. Ve všech 42 vzorcích obalů byl prokázán di-2-ethylhexyl ftalát (DEHP) a dibutyl ftalát (DBP). Obsah ftalátů v obalech se pohyboval u DEHP od 57 do 3027 µg, u DBP od 6 do 2349 µg. Byla prokázaná variabilita ve výskytu a koncentracích DEHP a DBP v potravinářských obalech. V další práci zaměřili jsme se na analýzu zvlášť nepotištěné a potištěné části obalu. Z grafu č.1 a 2 je patrný zvýšený obsah ftalátů z potiskových barev.
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Graf 1: Koncentrace DBP a DEHP v plastických obalových materiálech pro drůbež
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Graf 2: Koncentrace DBP a DEHP v plastických obalových materiálech pro masné výrobky


